
Elasticity matrix 

 

{2.07e+011[Pa], 1.177e+011[Pa], 1.061e+011[Pa], 0[Pa], 0[Pa], 0[Pa], 1.177e+011[Pa], 2.07e+011 

[Pa], 1.061e+011[Pa], 0[Pa], 0[Pa], 0[Pa], 1.061e+011[Pa], 1.061e+011[Pa], 2.095e+011[Pa], 0[Pa], 

0[Pa], 0[Pa], 0[Pa], 0[Pa], 0[Pa], 0.448e+011[Pa], 0[Pa], 0[Pa], 0[Pa], 0[Pa], 0[Pa], 0[Pa], 

0.448e+011[Pa], 0[Pa], 0[Pa], 0[Pa], 0[Pa], 0[Pa], 0[Pa], 0.4465e+011[Pa]} 

 

Coupling matrix 

 

{0[C/m^2], 0[C/m^2], -0.51[C/m^2], 0[C/m^2], 0[C/m^2], -0.51[C/m^2], 0[C/m^2], 0[C/m^2], 

1.22[C/m^2], 0[C/m^2], -0.45[C/m^2], 0[C/m^2], -0.45[C/m^2], 0[C/m^2], 0[C/m^2], 0[C/m^2], 

0[C/m^2], 0[C/m^2]} 

 

Relative permittivity 

 
{7.77, 0, 0, 0, 7.77, 0, 0, 0, 8.91} 

 


